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Date Feb 12 2014

Peak position and Raman intensity

Operator H.F.
Equipment ALMEGA (Thermo Fisher SCIENTIFIC)

Laser 532 nm, 25 mW
Resolutoin  6.5-10.5 cm-1
Sample solid powder
Method micro (x50)
CHs
O,NO O,N NO,
ONO,
O,NO
ONO, NO,

139 108 3015 196
188 103 3064 173
270 47 3103 176
328 31

793 49

825 87

941 45

1028 34

1089 52

1213 93

1366 421

1469 59

1539 199

1620 160

2619 113

2961 330



emg
テキストボックス
平成24年度経済産業省委託事業
「火薬類の安定的な貯蔵・運搬に係る調査研究」成果物

emg
テキストボックス
産業技術総合研究所　高エネルギー物質研究グループ
高エネルギー物質のスペクトルDB　Raman

http://www.aist.go.jp/
../../../index.htm
../../../DFact/MATERIAL/raman_contents.htm
../../../INFOMATION/Equipment/Nicolet_Almega.html



